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Granit et pierres naturelles

Normes

Référence

Date

Titre

Indice de classement

NF B10-101

19780701

Pierres calcaires - Vocabulaire

B10-101

N.B. :En cours de remplacement par les normes NF EN 771-6:200106 (P12-006);NF EN 12670:200304 (B10-624)

NF B10-103

19820601

Granit - Vocabulaire

B10-103

N.B. :En cours de remplacement par les normes NF EN 771-6:200106 (P12-006);NF EN 12670:200304 (B10-624)

NF B10-202

19780701

Roches marbrières. Clauses et conditions générales pour les transactions

B10-202

NF EN 1467

20040601

Pierres naturelles

Blocs bruts

Spécifications

B10-610

NF EN 1468

20040601

Pierres naturelles

Dalles brutes

Spécifications

B10-611

NF EN 1469

20050601

Produits en pierre naturelle

Revêtement mural

Exigences

B10-612

NF EN 12057

20050601

Produits modulaires

Plaquette de pierre naturelle

Exigences

B10-616

NF EN 12058

20050601

Produits en pierres naturelles

Dalles de revêtement de sols et d'escaliers

Exigences

B10-617

NF EN 12407

20000901

Méthodes d'essai pour pierres naturelles

Examen pétrographique

B10-622

NF EN 12440

20001201

Pierres naturelles

Critères de dénomination

B10-623

NF EN 12670

20030401

Pierre naturelle

Terminologie

B10-624

NF EN 771-6

20010601

Spécification pour éléments de maçonnerie

Partie 6 : éléments de maçonnerie en pierre naturelle

P12-006

NF P98-301

19380601

Chaussées

Pavés et bordures de trottoirs

P98-301

NF P98-304

19821001

Chaussées

Bordures et caniveaux en granit et en grès

P98-304

NF EN 1341

20030201

Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur

Exigences et méthodes d'essai

P98-341

NF EN 1342

20030201

Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur

Exigences et méthodes d'essai

P98-342

NF EN 1343

20030201

Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur

Exigences et méthodes d'essai

P98-343

Autres normes relatives aux pierres naturelles

Il existe par ailleurs de nombreuses normes traitant des méthodes d’essais des pierres naturelles, elles sont répertoriées sous la rubrique ICS 91.100.15 (cf. normes des séries B10-62+ ; B10-63+)

